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STANDARDS IPC

Tout ce dont vous avez besoin du début à la fin

PRODUIT FINAL

Acceptabilité des Circuits Imprimés
IPC-A-600

Qualification des circuits imprimés
 IPC-6011, 6012, 6013, 6017, 6018

Matériaux de base pour circuits imprimés
IPC-4101, 4103, 4104, 4202, 4203, & 4204

Conception et Empreintes
IPC-2221, 2222, 2223 & 2226 + 7351

Réparations
IPC-7711/21

Fiabilité du 
montage en surface
IPC-9701–IPC-9704 
IPC-9706–IPC-9709

Exigences concernant les Assemblages 
Electroniques brasés

IPC J-STD-001, IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820

Acceptabilité des 
Assemblages Électroniques

IPC-A-610

Exigences et acceptabilité 
des faisceaux de câbles

IPC/WHMA-A-620, IPC-D-620, IPC-HDBK-620

Plus de standards sur www.ipc.org/standards

Transfert de données et 
documentation générale

IPC-2581 Series, IPC-2610 Series

Feuillards de Cuivre
IPC-4562

Termes et Définitions IPC
IPC-T-50

Vernis Epargne
IPC-SM-840

Matériaux 
d'assemblage
IPC J-STD-004 
IPC J-STD-005 
IPC-HDBK-005 
IPC J-STD-006 

IPC-SM-817 
IPC-CC-830 
HDBK-830 
HDBK-850

Guide de 
conception 

des pochoirs
IPC-7525
IPC-7526
IPC-7527

Brasabilité
 IPC J-STD-002 
IPC J-STD-003

Standards d'Acceptabilité pour la 
Fabrication, l'Inspection et le test des 

Systèmes d'Intégration de l'Electronique
IPC-A-630, IPC-HDBK-630
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Déclaration des 
Matériaux
IPC-1751
IPC-1752
IPC-1755

Traitements 
de surface
IPC-4552
IPC-4553
IPC-4554
IPC-4556

Test électrique
IPC-9252

Méthodes de Test

IPC-TM-650
IPC-9241
IPC-9631

IPC-9691

Circuits haute 
fréquence

IPC-2141
IPC-2251

Packaging 
avancé

IPC J-STD-030 
IPC-7091 
IPC-7092 
IPC-7093 
IPC-7094 
IPC-7095

Stockage
& manipulation
IPC J-STD-020 
IPC J-STD-033 
IPC J-STD-075 

IPC-1601




